
97-1 大葉大學 完整版課綱 - 上課進度

上課進度 分配時數(%)

週次 教學內容 講授 示範 習作 實驗 其他

1 材料實驗課程介紹 100

2 熱處理--退火與正常化 50 50

3 熱處理--退火與正常化 100

4 熱處理--淬火與回火 50 50

5 熱處理--淬火與回火 0 100

6 顯微組織觀察(含前置準備)/硬度試驗 50 50

7 顯微組織觀察(含前置準備)/硬度試驗 100

8 顯微組織觀察(含前置準備)/硬度試驗 0 100

9 顯微組織觀察(含前置準備) 100

10 顯微組織觀察 0 100

11 顯微組織觀察 100

12 拉伸試驗 50 50

13 拉伸試驗 100

14 拉伸試驗 0 100

15 衝擊試驗 50 0 50

16 衝擊試驗 0 100

17 衝擊試驗 100

18 彈性運用 0 100 0
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